
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

61 GX-B1598/24-1-24045 2024.9.18
实测钢丝绳有效截面积损失百
分比最大为2.49%，小于5%为

正常

62 GX-B1598/24-1-24046 2024.9.18
实测钢丝绳有效截面积损失百
分比最大为2.12%，小于5%为

正常



63 GX-B1598/24-1-24047 2024.9.18
实测钢丝绳有效截面积损失百
分比最大为2.39%，小于5%为

正常

64 GX-B1598/24-1-24048 2024.9.18
实测钢丝绳有效截面积损失百
分比最大为2.45%，小于5%为

正常



65 GX-B1598/24-1-24049 2024.9.18
实测钢丝绳有效截面积损失百
分比最大为2.52%，小于5%为

正常

66 GX-B1328/20-1-24049 2024.9.19 所检项目合格.



67 GX-B1328/20-1-24050 2024.9.19 所检项目合格.

68 GX-B1310/21-1-24213 2024.9.18 符合标准要求



69 GX-B1427/21-1-24214 2024.9.18 符合标准要求

70 GX-B1310/21-1-24215 2024.9.18 符合标准要求



71 GX-B1328/20-1-24048 2024.9.18 所检项目合格.

72 GX-B1534/20-1-24064 2024.9.19 所检项目合格.



73 GX-B1534/20-1-24065 2024.9.19 所检项目合格.

74 GX-B1428/21-1-24201 2024.9.19 无缺陷迹痕显示



75 GX-B1428/21-1-24202 2024.9.19 无缺陷迹痕显示

76 GX-B1428/21-1-24203 2024.9.19 无缺陷迹痕显示



77 GX-B1428/21-1-24204 2024.9.19 无缺陷迹痕显示

78 GX-B1428/21-1-24205 2024.9.19 无缺陷迹痕显示



79 GX-B1428/21-1-24206 2024.9.19 无缺陷迹痕显示

80 GX-B1310/21-1-24207 2024.9.19 符合标准要求



81 GX-B1310/21-1-24208 2024.9.19 符合标准要求

82 GX-B1310/21-1-24209 2024.9.19 符合标准要求



83 GX-B1522/20-1-24010 2024.9.19 所检项目合格。

84 GX-B1522/20-1-24011 2024.9.19 所检项目合格。



85 GX-B1522/20-1-24012 2024.9.19 所检项目合格。

86 GX-B1522/20-1-24013 2024.9.19 所检项目合格。



87 GX-B1522/20-1-24014 2024.9.19 所检项目合格。

88 GX-B1310/21-1-24198 2024.9.20 符合标准要求



89 GX-B1310/21-1-24199 2024.9.20 符合标准要求

90 GX-B1310/21-1-24200 2024.9.20 符合标准要求


